[image: image1.png]NPDINIA NPNWNA TIWD
D’DAI PANIND %%

www.energy.gov.il





דף עבודה- מכוניות חשמליות
שי אגסי היה בעל חזון ו"בטר פלייס" (Better Place), המקום אותו טיפח, היה מיועד להציע לאזרחים עולם טוב יותר ונקי יותר. אומנם המקום כשל, אבל הרעיון של מכוניות חשמליות  - לא כשל. פרופ' דורון אאורבך, חוקר מוביל בתחום בטריות למכוניות החשמליות, טען באחת מהרצאותיו כי "המכונית החשמלית אינה חלום".
מכונית חשמלית מונעת בעזרת אנרגיה שמקורה בבטרייה. בטרייה במכונית חשמלית מכילה עשרות תאי יחידה המחוברים זה לזה במטרה לקבל אנרגיה מספיקה להנעה של המכונית ממקום למקום.

בכל תא יחידה מתרחש תהליך חימצון חיזור. תא היחידה הראשון שהתגלה הוא תא דניאל. תגובה (1) מתרחשת בתא דניאל:
(1)    Zn(s)  +  Cu2+(aq)    (    Zn2+(aq)  +  Cu(s)
1. א. הסבר מדוע התגובה המתרחשת היא חימצון חיזור.

ב. בחצי תא אנודי של תא היחידה מתרחש תהליך חימצון ובחצי תא קתודי תהליך חיזור. נסח את המתרחש בחצי תא אנודי ואת המתרחש בחצי תא קתודי

ג. האם כיוון מעבר האלקטרונים הוא מחצי תא אנודי לחצי תא קתודי או מחצי תא קתודי לחצי תא אנודי?
2. מכניסים לכלי המכיל את חצי תא האבץ, Zn(s), 1.4 גרם מתכת. לאחר זמן נמדדה מסה של 1.32 גרם אבץ.

בכלי תמיסה בנפח 80 מ"ל.  
א. כמה מול אבץ הגיבו? פרט את חישוביך.

ב. מהו ריכוז יוני האבץ שנוצרו? פרט את חישוביך.

ג. כמה מול אלקטרונים עברו במהלך התגובה? נמק את תשובתך.
3. סוללות אבץ-אוויר פותחו באוניברסיטת תל-אביב במאה הקודמת. סוללות אלו משמשות להנעת רכב חשמלי ונמצאות בשימוש במקומות שונים בעולם וביניהם הדואר הגרמני. תגובה (2) היא התגובה המתרחשת בתאים אלו:
(2)   Zn(s)  +  1/2 O2(g)  +  H2O(l)    (    Zn(OH)2(s)
א. זהה את החומר שעובר חיזור בתגובה (2). נמק.
ב. כמה מול אלקטרונים עוברים בתגובה המאוזנת? נמק את תשובתך.
ג. במהלך פעולת התא מצטבר התוצר המוצק על לוחות עליהן נמצאות האלקטרודות. במטרה להטעין את הסוללה, מחליפים את הלוחות בלוחות נקיים. 
אם בתגובה עברו מספר מולי אלקטרונים הזהה למספר מולי האלקטרונים שחישבת בסעיף 2ג, מהי מסת המוצק ששקע על האלקטרודות? פרט את חישוביך.
  עבודה מהנה!!!
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