ניסוי חקר- פולימרים
השפעת כמות היזם על תכונות הפולימר
מושגים:
· מונומר
· פולימר
· שיטות פילמור
· מסה מולרית
· דרגת פילמור

מבוסס על ניסוי בספר פולימרים סינתטים חומרים כבקשתך/נאווה מילנר ע"מ 33
טרום חקר- הדגמת מורה
חומרים נדרשים:
· מתיל מתאקרילאט M.M.A (מוצק A)
· מאזניים
· נייר שקילה
· בנזואיל פראוקסיד (מוצק B)
· שתי מבחנות
· אמבט מים חמים

מהלך הניסוי: 
1. שקול 5 גר' מוצק A
2. בכנס כל מנה למבחנה אחת
3. מוסיפים מוצק B בכמויות שונות לכל אחת מהמבחנות (0.1 גר' ו0.01 גר')
4. הכנס את שתי המבחנות למים בטמפרטורת 40oc למשך של 30 דקות
5. הוצא את המבחנות מהמבט וקרר


1. רשום את תצפיותך פרט: תכונות מכניות של התוצר המתקבל
2. אילו שאלות מתעוררות בעקבות הניסוי?
3. בחרו שאלה אחת שברצונכם לבדוק
